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KT /1104,9 6

mLT 5,576



Bauwerk αT [10-6 1/K]

Scherkondetalbrücke 9,4

Gänsebachtalbrücke 10,0

Unstruttalbrücke 12,5

Stöbnitztalbrücke 13,5

Saale-Elster Talbrücke 11,6
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Seite 34Steffen Marx Monitoring von Betonbauteilen

USM | Versuchsergebnisse

 Großversuche an Betonbalken

 Länge: 9 m

 Höhe: 80 cm

 Ermüdungsbeanspruchung durch

Unwuchtmotoren

 Ziel: Erfassung der Spannungs-

umlagerungen auf Bauteilebene

Ultraschallmessungen

5 Sender- & Empfänger-Paare



Seite 35Steffen Marx Monitoring von Betonbauteilen

Ultraschallmessung | Versuchsergebnisse

 Großversuche an Betonbalken
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Ultraschallmessung | Versuchsergebnisse

 Großversuche an Betonbalken
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USM | Versuchsergebnisse

 Ermüdungsversuche
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Ultraschallmessung | Versuchsergebnisse

 Wärmebildaufnahme: Erwärmung am oberen und unteren Rand




